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Συνοπτική Παρουσίαση

Ø Τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού

Ø Έλεγχος ποιότητας ατμόσφαιρας
εσωτερικών χώρων

Ø Βλαβερές επιπτώσεις αιωρούμενων
σωματιδίων, βαρέων μετάλλων

Ø Όρια έκθεσης, Ελληνική νομοθεσία

Ø Προτεινόμενη πειραματική διαδικασία

Ø Προτάσεις



Τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού

ØØ ΨεκασμόςΨεκασμός
πλάσματοςπλάσματος στηνστην
ατμόσφαιραατμόσφαιρα



Τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού

ØØ ΨεκασμόςΨεκασμός φλόγαςφλόγας
υψηλήςυψηλής ταχύτηταςταχύτητας



Τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού

ØØ ΨεκασμόςΨεκασμός σύρματοςσύρματος
μεμε ηλεκτρικόηλεκτρικό τόξοτόξο



Θερμικοί Ψεκασμοί

Ψεκασμός Φλόγας
Υψηλής Ταχύτητας

(HVOF)

Ατμοσφαιρικός
Ψεκασμός Πλάσματος

(APS)



Έλεγχος ποιότητας ατμόσφαιρας
εσωτερικών χώρων

Ø Ολικά αιωρούμενα σωματίδια (TSP)

1. Εισπνεύσιμο κλάσμα (PM10)

2. Αναπνεύσιμο κλάσμα (PM2,5)

Ø Βαρέα μέταλλα

Ø Pb Cd Zn    Fe    Mn Cu    Ni   Co   Cr



Βλαβερές επιπτώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, 
βαρέων μετάλλων

ØØ ΧρόνιαΧρόνια αναπνευστικάαναπνευστικά
προβλήματαπροβλήματα

ØØ ΆσθμαΆσθμα
ØØ ΚαρδιακέςΚαρδιακές παθήσειςπαθήσεις
ØØ ΔιάφορεςΔιάφορες ασθένειεςασθένειες απόαπό
βαρέαβαρέα μέταλλαμέταλλα σεσε
διάφοραδιάφορα μέρημέρη τουτου
σώματοςσώματος



ΌριαΌρια έκθεσηςέκθεσης

ØØ TLVTLV--TWA TWA ((ΟριακήΟριακή τιμήτιμή έκθεσηςέκθεσης))

ØØ TLVTLV--STEL STEL ((ΟριακήΟριακή τιμήτιμή έκθεσηςέκθεσης μικρήςμικρής διάρκειαςδιάρκειας))

ØØ TLVTLV--C C ((ΑνώτατηΑνώτατη τιμήτιμή έκθεσηςέκθεσης))



ΕλληνικήΕλληνική νομοθεσίανομοθεσία

ØØ AAναπνεύσιμοναπνεύσιμο κλάσμακλάσμα αιωρούμενωναιωρούμενων σωματιδίωνσωματιδίων : : 
5 5 mgmg//mm33

ØØ EEισπνεύσιμοισπνεύσιμο κλάσμακλάσμα αιωρούμενωναιωρούμενων σωματιδίωνσωματιδίων : : 
10 10 mgmg//mm33



ΕλληνικήΕλληνική νομοθεσίανομοθεσία
             Χηµικός  
           Παράγοντας 

Χηµικός                   
Τύπος     

Οριακή Τιµή        
Έκθεσης 

Ανώτατη 
οριακή Τιμή 

   
               mg/m3 mg/m3 
Μαγγανίου ενώσεις (ως Mn) Mn 5  
Νικέλιο και ενώσεις του (ως Ni) Ni 1  

Σιδήρου (διαλυτά άλατα ως Fe) Fe 1 2 
Σιδήρου (ΙΙ) οξείδιο ως Fe Fe 10 10 
Σιδήρου (ΙΙΙ) οξείδιο ως Fe Fe 10 10 
Χαλκός (καπνός) Cu 0,2  
Χαλκός (σκόνη) Cu 1 2 
Χρώµιο (µεταλλικό) Cr 1  
Χρωµίου (VI) µη διαλυτές 
ενώσεις Cr 0,5  
Χρωµίου (ΙΙ) ενώσεις ως χρώµιο Cr 0,5  
Χρωµίου (ΙΙΙ) ενώσεις ως χρώµιο Cr 0,5  

Ψευδάργυρος χλωριούχος (καπνοί) 
ZnCl2 

 
1 
 

2 
 

Ψευδαργύρου Οξείδιο (καπνοί) ZnO 5 10 
Mόλυβδο Pb 0,15  
Κοβαλτίου ενώσεις (ως Co ) Co 0,1  
Κοβάλτιο (σκόνη και καπνός) Co 0,1  
Καδμίου ενώσεις (ως Cd ) Cd 0,025 0,1 

 



Προετοιμασία φίλτρων Προζύγισμα

Δειγματοληψία

Εξισορρόπηση φίλτρων για 24 h

Προσδιορισμός συγκέντρωσης αιωρούμενων
σωματιδίων και βαρέων μετάλλων

Χημική ανάλυση με τη μέθοδο της
θερμής όξινης εκχύλισης

Μέτρηση σε AAS

Ζύγισμα
φίλτρων

Επιλογή
εργαζομένου

Επιλογή
τοποθεσίας

Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων

Πειραματική Διαδικασία



ΠροτάσειςΠροτάσεις

ØØ ΑναγκαιότηταΑναγκαιότητα γιαγια μετρήσειςμετρήσεις σεσε κάθεκάθε βιομηχανίαβιομηχανία
ØØ ΑυστηράΑυστηρά καθορισμένεςκαθορισμένες παραγωγικέςπαραγωγικές διαδικασίεςδιαδικασίες
ØØ ΑυστηράΑυστηρά μέτραμέτρα προστασίαςπροστασίας τωντων εργαζομένωνεργαζομένων
ØØ ΕνημέρωσηΕνημέρωση εργαζομένωνεργαζομένων γιαγια τουςτους κινδύνουςκινδύνους στουςστους
εργασιακούςεργασιακούς χώρουςχώρους


