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ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ 

ΠΟΛΥΜΕΡΉ;

ΕΊΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΜΟΡΙΑΚΈΣ ΕΝΏΣΕΙΣ ΠΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΜΙΚΡΈΣ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΕΣ ΔΟΜΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ, 

ΠΟΥ ΟΝΟΜΆΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΉ. 



ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΌΣ

ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΧΗΜΙΚΏΝ ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΩΝ ΚΑΤΆ

ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΕΝΏΝΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΆ ΜΌΡΙΑ

(ΜΟΝΟΜΕΡΉ) ΚΑΙ ΣΥΝΘΈΤΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΌ

ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΟ (ΠΟΛΥΜΕΡΈΣ).

ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΌ ΒΆΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΎ

ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΆΣΙΟ ΤΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΟΎ ΒΆΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΜΕΡΏΝ.



ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΉ ∆ΔΙΑΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΣΕ :

• ΦΥΣΙΚΆ ΠΟΛΥΜΕΡΉ: ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Ή ΠΟΛΥΠΕΠΤΊΔΙΑ, ΠΟΛΥΙΣΟΠΡΈΝΙΑ

(ΌΠΩΣ ΚΑΟΥΤΣΟΎΚ ΚΑΙ ΓΟΥΤΑΠΈΡΚΑ), ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΊΤΕΣ (ΌΠΩΣ ΤΟ

ΆΓΑΡ Η ΚΥΤΤΑΡΊΝΗ, ΤΑ ΑΛΓΙΝΙΚΆ) ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΆ ΟΞΈΑ

(ΌΠΩΣ ΤΟ DΝΑ, RΝΑ)

• ΣΥΝΘΕΤΙΚΆ ΠΟΛΥΜΕΡΉ: ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΜΈΣΩ ΧΗΜΙΚΏΝ

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΩΝ (ΣΙΛΙΚΌΝΕΣ , ΝΆΥΛΟΝ, ΤΕΦΛΌΝ, ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΈΝΙΟ ΚΛΠ). 



ΒΑΣΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ



➢ ΒΑΘΜΌΣ 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΎ

Ο ΑΡΙΘΜΌΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΩΝ

ΔΟΜΙΚΏΝ ΜΟΝΆΔΩΝ (ΜΟΝΟΜΕΡΏΝ) ΠΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΎΣ, 
ΔΗΛΑΔΉ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΉ ΑΛΥΣΊΔΑ.

ΙΣΟΎΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΗΛΊΚΟ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΎ

ΒΆΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΎΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΡΙΑΚΌ

ΒΆΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ.

monomers

polymerization

polymer



➢ ΥΠΟΛΕΙΠΌΜΕΝΟ ΜΟΝΟΜΕΡΈΣ

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΎ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎΣ ΠΟΥ

ΔΕΝ ΑΝΤΈΔΡΑΣΕ.

➢ΜΕΣΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ

➢ΒΑΡΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΩΝ

➢ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΑΛΩΔΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ



ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΤΗΝ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ;



ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΓΙΑ:

Λήψη αποτυπωμάτων- Κατασκευή μήτρας

Αποτύπωση ριζικού σωλήνα για κατασκευή χυτού άξονα και 
ψευδομύλης

Κατασκευή μεταβατικών αποκαταστάσεων



ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ



Αυτοπολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη 

Θερμοπολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη

Σύνθετες ρητίνες- Bis-acrylic



Α) 

ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΌΜΕΝΗ

ΑΚΡΥΛΙΚΉ ΡΗΤΊΝΗ

▪ ΄ΕΝ ΨΥΧΡΩ’ ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΌΜΕΝΗ

▪ ΕΞΏΘΕΡΜΗ ΑΝΤΊΔΡΑΣΗ

▪ ΠΡΟΣΟΧΉ ΛΌΓΩ : 1)ΑΎΞΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ

2)ΎΠΑΡΞΗΣ ΕΛΕΎΘΕΡΟΥ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎΣ

▪ ΣΥΣΤΟΛΉ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΎ

▪ ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΖΟΝΤΑΙ ΆΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΤΌΜΑ Ή ΈΜΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΚΜΑΓΕΊΟ

▪ ΜΟΡΦΉ: 

-ΣΚΌΝΗ (ΠΟΛΥΜΕΡΈΣ- ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΕΘΎΛΙΟ) ΚΑΙ

ΥΓΡΌ (ΜΟΝΟΜΕΡΈΣ- ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΕΘΎΛΙΟ) 



Β) 
ΘΕΡΜΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ

ΑΚΡΥΛΙΚΉ ΡΗΤΊΝΗ

▪ ‘ΕΝ ΘΕΡΜΩ’ ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ

▪ Η ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΎ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ

ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

▪ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ

ΣΤΊΛΒΩΣΗΣ

▪ ΑΥΞΗΜΈΝΗ ΑΝΤΟΧΉ→ ΕΠΙΛΟΓΉ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΈΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΓΆΛΟ ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙΆΣΤΗΜΑ

▪ ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΖΟΝΤΑΙ ΈΜΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΑΦΟΎ

ΈΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΊ Η ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΩΝ ΔΟΝΤΙΏΝ



PMMA-

ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ

ΜΕΘΥΛΙΟ

▪ ΥΓΡΟ: ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ (ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ), ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

▪ ΣΚΟΝΗ : ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ (ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ), ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ, ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

▪ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

o ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

o ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

o ΙΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ

o ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

o ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

▪ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

o ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΛΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

o ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

o ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ



Γ)

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΡΗΤΊΝΕΣ-

BIS-ACRYLIC

▪ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΌ/ ΦΩΤΟ Ή ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

▪ ΣΥΝΗΘΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

▪ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

▪ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

o ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

o ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

o ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

o ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

o ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

o ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗ

▪ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

o ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

o ΠΙΟ ΕΥΘΡΑΥΣΤΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

o ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ



ΤΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ 
& 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΤΆΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ;

➢ ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

➢ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

• ΕΠΆΛΕΙΨΗ ΔΟΝΤΙΏΝ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΏΝ) ΜΕ ΒΑΖΕΛΊΝΗ

• ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΚΌΝΗΣ ΣΤΟ ΙΓΔΊΟ

• ΈΓΧΥΣΗ ΥΓΡΟΎ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎΣ & ΑΝΆΜΕΙΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΠΆΘΗ ΑΝΆΜΕΙΞΗΣ ΜΈΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΉ ΣΎΣΤΑΣΗ

• ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΉΣ ΡΗΤΊΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΆΦΑΝΗ ΜΉΤΡΑ ΚΕΛΟΥΛΟΪΤΗ/ ΜΉΤΡΑ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ

• ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΜΉΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΤΌΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΎΣ

• ΑΝΑΜΟΝΉ 1’

• ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΜΉΤΡΑΣ- ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΡΊΩΝ- ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΣΣΕΙΏΝ- ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ

• ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΣΤΑΔΊΟΥ ΑΡΚΕΤΈΣ ΦΟΡΕΣ- ΑΝΤΙΣΤΆΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΟΛΉΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΎ & ΘΕΡΜΙΚΉΣ ΕΠΊΔΡΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΞΏΘΕΡΜΗΣ ΑΝΤΊΔΡΑΣΗΣ

• ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΉΣ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΌ ΕΚΤΡΟΧΙΣΜΟ ΕΚΤΌΣ ΣΤΌΜΑΤΟΣ

• ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΉΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ



Ευχαριστώ!
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